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1' Vada označovaná jako lom:

neodstranitelná stopa po ostrém přehybu (skladu) tkaniny

je místo na tkanině s porušením obou soustav nití

je místo na tkanině, kde je zatkána nečistota nebo jiný materiáljako např. tříska apod,

2, Vada označovaná jako lesklé místo:

místo na tkanině s porušením obou soustav nití

je místo na tkanině, kde je zatkána nečistota nebo jiný materiáljako např. tříska apod.

je místo na tkanině s nežádoucím odlišným leskem

3' Bavlnářský satén:

je měkká tkanina s hustým vlasem, jednobarevná nebo potištěná, je utkána technikou útkového sametu

je jednobarevná tužší tkanina s výrazným příčným žebrováním, má plátnovou vazbu (hustá dostava
v osnově a poloviční v útku)

je jednobarevná nebo potištěnátkanina s hladkým a lesklým povrchem na lícnístraně, mercerovaná,
kalandrovaná, má atlasovou vazbu

"̂ Mušelín:

je velmijemná vzdušná měkká tkanina s řídkou dostavou z přírodního hedvábí, má plátnovou vazbu,
použití na dámské šaty a halenky

je měkká a hustá tkanina s jemným příčným žebrováním, jednobarevná, pestře tkaná nebo potištěná, má
vazbu plátnovou (větší dostava v osnově)

je jednobarevná tkanina s lesklým a hladkým povrchem, rubnístrana je drsnější a matná, má atlasovou
vazbu
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